Por qué se desgastan

LOS FAROS DEL COCHE

Los faros de cualquier vehiculo pueden deteriorarse o desgastarse

por diversos motivos, volviéndose opacos o amarillentos.
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La exposicion S

La intemperie, el sol, la lluvia, la
nieve u otros elementos -
ambientales, pueden provocar

que, los faros de tu coche se '
desgasten, amarilleen, pierdan ' o

transparencia o hermeticidad

Pequenos golpes

Es posible que los faros de tu
coche reciban impactos de
objetos que se encuentran en la
via (como pequefias piedras),
produciendo grietas o astillas
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El paso del tiempo

Cuando se utilizan frecuentemente
ante condiciones meteorolégicas
adversas, como la lluvia intensa o

la nieve, el desgaste es mayor

Sellado ineficiente

Un sellado inadecuado aumenta
la probabilidad de que entre
agua, polvo u otros elementos
exteriores en la 6ptica

Siempre que el desgaste sea
/L/W meramente estético y los
faros presenten opacidad,
pequenas ralladuras o hayan
adquirido un color
amarillento, la reparacion
serd posible y, por tanto, mas
que recomendable. Sin
embargo, si presenta roturas
o su sellado no es tan
efectivo como antes, lo mejor
serd cambiarlo por uno nuevo
u optar por comprar un faro
de desguace
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